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Tellija: MANTRUM OU - hr Nikolai Jakovlev
Téo tllesanne: Taitematerjali proovide katsetamine
Objekt: Kobratu jadtmejaam
Proovi votmise koht: Kobratu jédtmejaam
Proovi vétmise aeg: 13.02.16 kell 14:00 Proovide votja: N. Jakovlev, Mantrum OU
Proovi toomise aeg: 16.02.16 kell 16:20 Proovide tooja: N. Jakovlev, Mantrum OU
Proovi tellija poolne Purustatud betoon Labori reg. 178
tahistus: fr 0/90 mm number:
Katsetamine ja
tulemused:
Irk Proovi Katsetamise
Omadus Katsemeetod fr fr Tahis
nr nr tulemus
mm mm
1. | Peenosiste sisaldus EVS-EN 933-1:2012 | ;75 | q/90 - 2,3 % f
{pesemine ja sGelumine)

2. Terakoostis EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sdelumine) jarai:

reg. Libib s6ela ava {(mm) massi %-des
hr (200 (125100 | 90 | 63 [ 45 [31,5[16 [125] 8 [63 ] 4 2 1 (0,5 (0,25D,125

178 100 | 92 | 87 [ 79 {39 | 28 | 21 {13 |12 |10 | 10 9 8 8 7 5 3

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja W )
Amet Labori spetsialist Nimi Henri Prank Z

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik {uba. s
Labor valjastab ainult vérvilise templiga katseprotokolle.

TEEDE TEHNCKESKUS AS Telefon: +372 677 1500 IBAN: EE962200221015207729
Véike-Manniku 26 Faks:  +372 677 1523 Swedbank, kood 767 METROSERT
11216 Tallinn, Eesti info@teed.ee SWIT/ BIC: HABAEE2X I EEATUD ERTIFED

Reg nr 10701123 www.teed.ee KMKR: EE100793262



